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 Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex  

Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, 

poslednju verziju možete naći OVDE  

 

PRAVILNIK 

O OBAVEZNOM ATESTIRANJU UŽADI ZA IZVOZNA POSTROJENJA 
U RUDARSTVU 

("Sl. list SFRJ", br. 27/80 i 67/80) 

1. Obaveznom atestiranju podleže sva užad izrađena u jednom komadu od strukova čeličnih žica, koja se 
upotrebljavaju za izvozna postrojenja u rudarstvu.  

2. Ispitivanju podleže sledeće karakteristike kvaliteta užadi:  

1) prečnik žice,  

2) prečnik užeta,  

3) korak i smer pletenja žica u struku i strukova u užetu,  

4) prekidna sila žice,  

5) zbirna prekidna sila užeta,  

6) previjanje žice,  

7) uvijanje žice,  

8) zatezna čvrstoća žice,  

9) cinčana prevlaka žice,  

10) vlaknasti uložak (sadržaj soli, sadržaj ekstrakta, rastvorljive agresivne kiseline u vodi). 

11) (brisana).  

3. Karakteristike kvaliteta užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu koje podleže ispitivanju utvrđene su:  
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1) Pravilnikom o tehničkim normativima pri prevozu ljudi i materijala oknima rudnika ("Službeni 

list SFRJ", br. 4/80),  

2) jugoslovenskim standardom JUS C H1.030 - Čelična užad za izvozna postrojenja u 

rudarstvu, Tehnički uslovi za izradu i isporuku,  

3) jugoslovenskim standardom JUS C H1.052 - Čelična užad za izvozna postrojenja u 
rudarstvu, Okrugla užad, Konstrukcija i tehničke karakteristike,  

4) jugoslovenskim standardom JUS C H1.055 - Čelična užad za izvozna postrojenja u 

rudarstvu, Pljosnata užad, Konstrukcija i tehničke karakteristike,  

5) jugoslovenskim standardom JUS F B4.016 - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu, 

Vlaknasto jezgro, Karakteristike i metode ispitivanja. 

6) (Brisana) 

4. Ispitivanje karakteristika kvaliteta užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu određenih u tački 2 ove 

naredbe vrši se na način određen sledećim jugoslovenskim standardima, i to:  

1) jugoslovenskim standardom JUS C H1.030 - Čelična užad za izvozna postrojenja u 
rudarstvu, Tehnički uslovi za izradu i isporuku,  

2) jugoslovenskim standardom JUS F B4.016 - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu, 

Vlaknasto jezgro, Karakteristike i metode ispitivanja,  

3) jugoslovenskim standardom JUS C A4.002 - Mehanička ispitivanja metala, Ispitivanje 

zatezanjem,  

4) jugoslovenskim standardom JUS C A4.016 - Mehanička ispitivanja metala, Tehnološko 

ispitivanje žica uvijanjem (torzijom),  

5) jugoslovenskim standardom JUS C A4.018 - Mehanička ispitivanja metala, Ispitivanje žica 
naizmeničnim previjanjem,  

6) jugoslovenskim standardom JUS C A6.020 - Ispitivanje ravnomernosti cinčane prevlake 

bakarnim sulfatom, na gvozdenim ili čeličnim predmetima,  

7) jugoslovenskim standardom JUS C A6.021 - Ispitivanje mase cinka na pocinkovanim čeličnim 

i gvozdenim predmetima.  

5. Uzimanje uzoraka za ispitivanje užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu vrši organizacija ovlašćena za 

atestiranje.  

Uzorak za ispitivanje se uzima od svakog tipa proizvedenog užeta, i to po jedan uzorak dužine 2 m.  

Tipovi užadi određeni su jugoslovenskim standardima, i to:  

1) jugoslovenskim standardom JUS C H1.052 - Čelična užad za izvozna postrojenja u 
rudarstvu, Okrugla užad, Konstrukcija i tehničke karakteristike,  

2) jugoslovenskim standardom JUS C H1.055 - Čelična užad za izvozna postrojenja u 

rudarstvu, Pljosnata užad, Konstrukcija i tehničke karakteristike.  



6. Postupak atestiranja proizvoda iz tačke 1. ove naredbe sprovodi se prema tački 2.2. jugoslovenskog 

standarda JUS A K2.003 - Postupci ispitivanja za atestiranje i znak kvaliteta.  

Uz zahtev za atestiranje mora se dostaviti specifikacija užeta prema jugoslovenskom standardu JUS C 

H1.030 - Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu, Tehnički uslovi za izradu i isporuku.  

7. Za užad za izvozna postrojenja u rudarstvu za koja se ispitivanjem utvrdi da ispunjavaju propisane 
uslove, organizacija ovlašćena za atestiranje izdaje atest uz koji se prilaže jedan primerak izveštaja o 

ispitivanju sa rezultatima ispitivanja svakog užeta.  

8. Atest i izveštaj o ispitivanju iz tačke 7. ove naredbe izdaje se na obrascu, koji izdaje savezni zavod za 

standardizaciju.  

9. Izveštaj o ispitivanju svakog užeta za izvozna postrojenja u rudarstvu proizvedenog u Socijalističkoj 
Federativnoj Republici Jugoslaviji sadrži podatke o:  

1) proizvodu (naziv, vrsta i konstrukcija - tip, godina proizvodnje, način použavanja, smer 
použavanja, da li je u pitanju vlaknasti ili metalni uložak, prečnik žice i užeta),  

2) proizvođaču (firma, odnosno naziv i sedište),  

3) uzimanju uzoraka (datum i mesto uzorkovanja, potpis radnika koji je uzeo uzorak),  

4) propisima prema kojima je vršeno ispitivanje, odnosno postupku ispitivanja,  

5) rezultatima ispitivanja,  

6) broj izdatog atesta,  

7) mestu i datumu izdavanja izveštaja o ispitivanju.  

Izveštaj o ispitivanju svakog užeta za izvozna postrojenja u rudarstvu iz uvoza sadrži podatke o:  

1) isporuci (naziv proizvoda, vrsta i konstrukcija - tip, proizvođač, isporučilac, odnosno uvoznik, 
zemlja porekla, broj i datum zaključka, broj i datum ugovora, broj i datum fakture, boj carinske 
deklaracije, mesto i datum prispeća robe, prevoznik - špediter, način pakovanja, transportno 

sredstvo i količina),  

2) uzimanju uzorka (datum i mesto uzimanja uzorka, potpis radnika koji je uzeo uzorak),  

3) propisima prema kojima je vršeno ispitivanje, odnosno postupku ispitivanja,  

4) rezultatima ispitivanja,  

5) broju izdatog atesta,  

6) mestu i datumu izdavanja izveštaja o ispitivanju.  

Zaglavlje izveštaja o ispitivanju iz stava 2. ove tačke sadrži firmu, odnosno naziv i sedište organizacije 

ovlašćene za atestiranje, kao i broj rešenja o ovlašćenju i datum izdavanja rešenja.  

Izveštaj o ispitivanju mora biti overen potpisom ovlašćenog radnika organizacije ovlašćene za atestiranje i 
njenim pečatom.  



10. Izdati atest za isti tip užeta, koji se i dalje proizvodi, odnosno uvozi, važi pet godina od dana izdavanja. 
Smatra se da uže poseduje važeći atest, bez obzira na datum prodaje, ako je proizvedeno ili uvezeno u 

okviru važenja atesta.  

11. Organizacija ovlašćena za atestiranje vodi evidenciju o atestiranim proizvodima iz tačke 1. ove 
naredbe čija se dokumentacija čuva najmanje osam godina.  

12. Uže za koje je izdat atest proizvođač, odnosno uvoznik, označava atestnim znakom.  

Označavanje atestnim znakom vrši se utiskivanjem na pločicu ili nanošenjem na ispravu koja prati 
proizvod u prometu pri čemu veličina B iz tačke 5. Naredbe o izgledu i upotrebi atestnog znaka ("Službeni 

list SFRJ", br. 4/79) iznosi 30 mm.  

Atestni znak mora da sadrži dve slovne i dve brojne oznake. Slovne oznake se odnose na grupu i 
podgrupu jugoslovenskih standarda kojima pripadaju ti proizvodi, a brojne oznake su šifra organizacije 

ovlašćene za atestiranje.  

13. Za atestiranje užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu može se ovlastiti organizacija udruženog rada 

koja u pogledu opremljenosti i stručnih kvalifikacija kadrova ispunjava sledeće uslove, i to:  

a) raspolaže niže navedenom opremom, i to:  

1) kidalicom (mašina za ispitivanje kidanjem),  

2) aparatom za naizmenično previjanje,  

3) aparatom za ispitivanje uvijanjem,  

4) mikrometrom,  

5) pomičnim merilom,  

6) ostalom laboratorijskom opremom,  

b) na poslove atestiranja može rasporediti radnike koji imaju sledeće stručne kvalifikacije, i to:  

1) ako je u pitanju radnik koji rukovodi ispitivanjem užadi - visoku školsku spremu odgovarajuće 
struke, sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja užadi za izvozna 

postrojenja u rudarstvu,  

2) ako su u pitanju stručni radnici - odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu odgovarajuće 
struke, sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima laboratorijskog ispitivanja užadi.  

14. Organizacija udruženog rada ovlašćena za atestiranje dužna je da izvrši atestiranje užeta za izvozna 

postrojenja u rudarstvu u roku od najduže 30 dana, računajući od dana uzimanja uzorka užeta.  

15. Ova naredba se primenjuje od 1. maja 1981. godine.  

  

Samostalna odredba Naredbe o izmenama 
Naredbe o obaveznom atestiranju užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu  

("Sl. list SFRJ", br. 67/80)  



5. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ". 


